
1 
 

EESTI KUNSTIAKADEEMIA 

Kunstikultuuri teaduskond 

Muinsuskaitse ja konserveerimise osakond 

 

 

Lea Tall 

EAÕK Lelle kiriku Kristuse surikuju  

konserveerimine ja säilitamine kirikutingimustes 

Bakalaureusetöö 

 

 

 

                                                                    Juhendajad: Theodora Kormpaki, MA 

                                                                                                   Merike Kallas, MA 

                                                                                   

 

Tallinn 2024 



2 
 

Autorideklaratsioon 
 

Kinnitan, et: 

1. käesolev bakalaureusetöö on minu isikliku töö tulemus, seda ei ole kellegi teise poolt 

varem (kaitsmisele) esitatud; 

2. kõik bakalaureusetöö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd (teosed), olulised 

seisukohad ja mistahes muudest allikatest pärinevad andmed on bakalaureusetöö 

nõuetekohaselt viidatud. 

 

                       Ülaltoodust lähtudes selgitan, et: 

¶ käesoleva bakalaureusetöö koostamise ja selle sisalduvate ja/või kirjeldatud teoste 

loomisega seotud isiklikud autoriõigused kuuluvad minule kui bakalaureusetöö autorile 

ja bakalaureusetöö varalisi õigusi käsutatakse vastavalt Eesti Kunstiakadeemias 

kehtivale korrale; 

¶ keelatud on käesoleva bakalaureusetöö ja selles sisalduvate ja/või kirjeldatud teoste 

kopeerimine, plagieerimine ning mistahes muu autoriõigusi rikkuv kasutamine. 

 

 

 

__________________ 
(kuupäev) 
 

_________________________________ 
(bakalaureusetöö autori nimi ja allkiri) 
 

 

 

Töö vastab bakalaureusetööle esitatud nõuetele: 

 

__________________ 
(kuupäev) 

 

_________________________________ 
(bakalaureusetöö juhendaja allkiri, akadeemiline või teaduskraad) 

  



3 
 

SISUKORD 

SISSEJUHATUS ........................................................................................................................ 5 

1. LELLE PÜHA KOLMAINU KIRIK JA KOGUDUS ........................................................... 7 

2. KRISTUSE SURIKUJU ......................................................................................................... 9 

2.1. Kristuse surikuju kasutamine teenistustel ........................................................................ 9 

2.2. Surikuju ja altaritekstiilide areng ................................................................................... 11 

2.3. Surikujude valmistamise tehnikad ................................................................................. 13 

2.4. Surikujude ikonograafilised tüübid ................................................................................ 14 

3. LELLE KIRIKU KRISTUSE SURIKUJU .......................................................................... 17 

3.1. Lelle kiriku Kristuse surikuju ikonograafia ja lugu ....................................................... 17 

3.2. Lelle kiriku Kristuse surikuju kirjeldus ja tehniline ülesehitus ..................................... 19 

3.3. Materjalide kirjeldus ja seisund enne konserveerimist .................................................. 21 

4. UURINGUD ......................................................................................................................... 25 

4.1.  UV- fluorestsents uuringud ........................................................................................... 25 

4.2. Lähiinfrapuna fotograafia .............................................................................................. 26 

4.3. Surikuju fotografeerimine .............................................................................................. 27 

4.4. Hallitustest ..................................................................................................................... 28 

4.4. Röntgenfluorestsents (XRF) uuring ............................................................................... 28 

4.5. Niitide DINO-, OM-, SEM- ja EDS-uuringud............................................................... 30 

5. KONSERVEERIMINE ........................................................................................................ 32 

5.1. Kaalutlusedï kas ja kuidas surikuju lahti võtta.............................................................. 32 

5.2. Konserveerimise eesmärk ja kava .................................................................................. 34 

5.3. Surikuju tekstiili konserveerimine ................................................................................. 35 

5.3.1. Tekstiilist ääriste esikülje ja surikuju voodri kuivpuhastus .................................... 35 

5.3.2. Voodri poolniiske pinnapuhastus etanooliga .......................................................... 36 

5.3.3. Niisutustehnikad ja narmaste sirutamine ................................................................ 36 

5.3.4. Ääriste puhastamine külma auruga ......................................................................... 39 

5.3.5. Vahaplekkide eemaldamine tekstiililt ..................................................................... 39 

5.3.6. Vasknaelte ja -paela korrosioonijääkide eemaldamine ........................................... 40 

5.3.7. Keerubite ja teksti lahtiste osade kinnitamine. ........................................................ 41 

5.3.8. Vaskse paela ja voodri kadude toestamine. ............................................................. 43 

    5.3.9. Toestusmaterjalide värvimine ................................................................................. 45 

5.4. Surikuju maaliosa konserveerimine ............................................................................... 46 

5.4.1. Maali puhastamine pinnamustusest ......................................................................... 46 

5.4.2. Maali kadude parandamine, tªitmine ja retuġeerimine............................................ 47 



4 
 

6. SURIKUJU HOIUSTAMINE KIRIKUS ............................................................................. 49 

6.1. Surikujude hoidmise kiriklikud tavad ja kombed .......................................................... 50 

6.2. Ohutegurid segamaterjalidest koosneva kirikueseme säilitamisel ................................. 53 

6.2.1. Tuli .......................................................................................................................... 53 

6.2.2. Valgus...................................................................................................................... 54 

6.2.3. Ebasobiv suhteline õhuniiskus ja temperatuur ........................................................ 55 

6.2.4. Vesi.......................................................................................................................... 58 

6.2.5. Biokahjurid .............................................................................................................. 59 

6.2.6. Saasteained .............................................................................................................. 61 

6.2.7. Füüsilised jõud ........................................................................................................ 61 

6.3. Eesti kivikirikute sisekliima ........................................................................................... 62 

6.4. Lelle kiriku sisekliima ................................................................................................... 63 

6.5. Abivahendid Lelle kiriku surikuju hoiustamiseks ......................................................... 64 

6.6. Soovitused surikuju hoiustamiseks ja käsitsemiseks ..................................................... 67 

KOKKUVÕTE ......................................................................................................................... 68 

SUMMARY ............................................................................................................................. 70 

KASUTATUD ALLIKAD  ....................................................................................................... 72 

ILLUSTRATSIOONIDE NIMEKIRI ...................................................................................... 78 

LISAD ...................................................................................................................................... 81 

LISA 1. KONSERVEERIMISTÖÖDE KAART ................................................................. 81 

LISA 2. LELLE KIRIKU SURIKUJU NIITIDE JA KIUDUDE UURINGUD .................. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esikaanel: Lelle Kristuse surikuju peale konserveerimist. (Foto: A. Uueni 19. V 2023). 



5 
 

SISSEJUHATUS 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on EAÕK Lelle Püha (p) Kolmainu kiriku (edaspidi Lelle 

kirik)  surikuju konserveerimine ning selle kirikutingimustes säilitamise ja hoiustamisega 

seonduvate küsimuste lahendamine. Kasutuselt ja ikonograafialt on Kristuse surikuju õigeusu 

kiriku altaritekstiil ja ülesehituselt segamaterjalidest koosnev objekt, mis ühendab nii tekstiili1 

kui lõuendalusel maali tehnoloogiad. Käsitletav teenistusteks sobilik sakraalese on ainus 

kolmest Lelle kiriku surikujust, mis ei ole arvel Kultuurimälestiste (KM) registris.  

Töö annab võimaluse tutvuda konservaatori vaatevinklist põneva, keerulise ja olulise osaga 

õigeusu kultuuripärandist ning on jätkuks kursuseprojektile antud surikuju uuringutest ja 

konserveerimisest.2 Teemavalik lähtub autori huvist õigeusu kirikute kunstivarade uurimise, 

konserveerimise, ja säilimisega seotud küsimuste suhtes. Lelle kiriku surikujuni jõuti 

Muinsuskaitseameti (MKA) kunstipärandi nõunik Kadri Taela soovitusel ning arhidiakon (ad) 

Ignatios Ranna abiga EAÕK (Eesti Apostlik-Õigeusu kirik) Kirikuvalitsusest. 

Antud surikuju on hea näide mitte kaitsealuste Eesti õigeusu kirikutekstiilide olukorrast, mille 

kaardistamisega pole K. Taela andmetel süstemaatiliselt tegeletud.3 Siiani on osa õigeusu 

tekstiile inventeeritud programmi ĂP¿hakodade sªilitamine ja arengñ toel.4 Samuti on EAÕK 

kirikute tekstiile oma magistritöös uurinud Madli Sepper5 ning inventeerinud ja konserveerinud 

EVM Konserveerimis- ja digiteerimiskeskuse Kanuti (edaspidi Kanut)  konservaatorid.6 

Jätkuvalt vajab aga tähelepanu õigeusu kirikutekstiilide seisukord ja hoiutingimused keerulistes 

oludes, kus esmalt püütakse tagada kirikuhoonete püsimine. Vajaks ka selgitamist mil viisil ja 

määral oleks võimalik kasutada muuseumite vaatepunktist edukalt välja arendatud ennetava 

konserveerimise põhimõtteid keerukamates tingimustes oleva kirikupärandi hoidmiseks.  

 
1 Terminit Ătekstiilñ v»i Ătekstiilidò kasutatakse edaspidi üldistava mõistena pidades silmas  kõiki erinevaid tekstiilmaterjale, mida on 

surikuju valmistamiseks kasutatud. H. Peets, kommentaar 29. XII 2023. Märkmed autori valduses. 

2 L. Tall, Lelle EAÕK kiriku Kristuse surikuju konserveerimine. Kursuseprojekt, Eesti Kunstiakadeemia, muinsuskaitse ja konserveerimise 

osakond. Tallinn 2023. 

3 K. Tael, vestlus autoriga, 2. I 2023. Märkmed autori valduses. 

4 Mari -Liis Paaver inventeeris 2005.-2010. a 9 kiriku tekstiilid ning Seto Noorte Selts 254 pühaserätti. Pühakodade säilitamine ja areng. 

Riiklik programm 2003ï2013. Toim A. Randla. Tallinn: Muinsuskaitseamet, 2013, lk 14.   

5 M. Sepper uuris 17 kiriku tekstiile 2017.ï2018. a. M. Sepper, Õigeusu kirikutekstiilide sümboolika, vanus ja tehnoloogia Lääne-Eesti ja 

Tallinna kirikute näitel. Magistritöö, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia, rahvusliku käsitöö osakond. Viljandi, 2019, lk.8. 

6 Kanuti konservaatorid puhastasid ja pakendasid 2008. a EAÕK Kuriste kiriku tekstiilid ning need hoiustati stabiilsema sisekliimaga Kuri 

koolimajas hoidlaks korraldatud ruumis. Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-9848: Konserveerimistööde programm. 30.juuni- 5. juuli 2008.; 

MKA arhiiv, s A-9849: Konserveerimistööde aruanne. Kanut 2008. 
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Töö koosneb kuuest osast. Esmalt antakse ülevaade EAÕK Lelle kirikust ja kogudusest, mis 

põhineb kirjalikel allikatel ning kogudusega seotud vaimulike jt liikmete küsitlemisel. Järgneb 

peatükk Kristuse surikujust, selle kasutusest, ajaloost ja tüpoloogiast, mille kirjutamisel 

konsulteeriti Tartu Ülikooli (edaspidi TÜ) Usuteaduskonna doktorant Madli Sepperiga ning mis 

toetub peamiselt M. Sepperi avaldamata doktoritööle ĂKristuse Surikujud Eesti 

õigeusukirikutes, nende vanus ja kasutamineò.7  

Kolmandas ja neljandas peatükis kirjeldatakse Lelle surikuju ehitust, materjale, nende seisundit 

ja uuringuid. Tehnilised uuringud viidi läbi Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech) Mart Viljuse 

juhendamisel ja Eesti Kunstiakadeemias (EKA) Merike Kallase, Andres Uueni, Theodora 

Kormpaki ja Taavi Tiidori juhendamisel. Röntgenfluorestsents uuringud tegi Riin Rebane Eesti 

Keskkonnauuringute Keskusest. MKA Kunstimälestiste osakonna arhiivi dokumentidega 

tutvumiseks andis võimaluse K. Tael. 

Töö viienda osa põhirõhk on surikuju tekstiiliosa konserveerimisel EKA Maalikonserveerimise 

stuudios, mida juhendas T. Kormpaki Eesti Ajaloomuuseumist. Ülevaade antakse ka maaliosa 

konserveerimisest M. Kallase juhendamisel. Konserveerimisvalikud erinevaid materjale ja 

tehnikaid ühendava sakraalteose puhul olid keerukad. Samuti oli raskendatud Surikuju ehituse 

ja materjalide seisundiga tutvumine kogu selle tagakülge katva voodri tõttu. Otsuste 

langetamiseks konsulteeriti Kanuti kosnservaatorite Heige Peetsi ja Ruth Paasiga.  

Töö kuues osas käsitleb surikujude hoidmise tavasid teenistusvälisel ajal, mida uuriti EAÕK 

vaimulikele ja kirikutekstiilide asjatundjatele saadetud küsimustike abil. Kaardistakse ka 

sobilikud tingimused ning ohutegurid tekstiilist ja lõuendmaalist koosneva sakraaleseme 

säilitamiseks kirikus. Samuti kajastakse abivahendite valmistamist surikuju hoiustamiseks 

Lelle kirikus. Peatükk valmis T. Kormpaki juhendamisel ning toetub peamiselt Kanada 

Konserveerimisinstituudi (Canadian Conservation Institute), Ameerika Ühendriikide 

Rahvuspargi muuseumite programmi (National Park Service Museum Management Program) 

ja Kurmo Konsa kirjutistele.  

Õigeusu terminoloogia ja sakraaleseme käsitlemisega seotud küsimustes konsulteeriti EAÕK 

peavikaar ülempreester (üpr) Mattias Palliga. Konserveerimis terminite osas nõustas H. Peets 

ning keemia- ja füüsikaalastes küsimustes keemik Jaak Suurpere.  

 
7 M. Sepper, Kristuse surikujud Eesti õigeusukirikutes, nende vanus ja kasutamine. Doktori väitekirja tööversioon, Tartu Ülikool, 

Usuteaduskond.Tartu, 2022. Käsikiri autori valduses. 
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1. LELLE PÜHA KOLMAINU KIRIK JA KOGUDUS  

Lelle historitsistlikus stiilis pühakoja ehitasid 1866.-1868. aastal Riia peapiiskop Platoni 

rahalisel toel ümbruskonna talupojad. A. Edelsoni projekti järgi valminud kirik kuulub nn 

Karksi tüüpi, mis oli tollastes Balti kubermangudes üks levinuimad õigeusku siirdumise teise 

laine8 kirikutüüpe, eristudes teistest õigeusu kirikutest oma puuduvate kuplite tõttu ja 

sarnanedes mitmete Raplamaa luterlike kirikutega. Selletüübilisi kirikuhooneid ehitati 

Laudanasse Lätis, Muhu-Hellamaale, Kallisse, Uduverre, Karksi-Nuia, Torisse ja Vändrasse.9  

Interjööri ilmestab algne järelklassitsistlik ikonostaas (ill1 lk 8). Säilinud on mitmeid ajaloolisi 

detaile ï kroonlühter,10 surikuju alus, algsed uksekäepidemed jm. Lelle kirikusse on varjule 

toodud ka sakraalesemeid lagunevast Juuru kirikust peale selle sulgemist 1961. aastal.11 

Kirikuvarasid hoidis aastaid tervikuna koos kirikumees Oskar Reinaus.12 

Mälestisena arvel olev hoone on nähtavalt remonti vajav, eriti katus, millele on 

Kultuurimälestiste registri andmetel 2013. a koostatud muinsuskaitse eritingimused ja 

restaureerimisprojekt.13 Suuremaid töid tehti Lelle kirikus viimati veel Moskva Patriarhaadi 

rahastusel 1973. aastal.14 Siiski on 2016. aastal restaureeritud lõunakülje aknad15  ning 

annetuste toel 2018. a remonditud küttesüsteem.16 Kirikut köetakse kunagise aktiivse 

koguduseliikme Epp Haabsaare sõnul vaid üks kord aastas ï enne  jõuluteenistust ï ülejäänud 

paar teenistust on toimunud ajal, mil kirikus saab toimetada ilma kütmata.17 

Kirikus tegutseb Lelle Püha Kolmainu kogudus,18 mis asutati 1851. a ja oli 19. sajandi 

keskpaigas üks Põhja-Liivimaa suurematest kogudustest, mille liikmeskond kasvas 1901. 

aastaks 1800 hingeni.  Maakogudusele tüüpiliselt on liikmete arv II  maailmasõja järel suuresti 

 
8 O. Orro, Eesti arhitektuur ja restaureerimine 19. saj, loengukonspekt. Märkmed autori valduses. 

9 J. Plaat, A. Maasik, Õigeusu kirikud, kloostrid ja kabelid Eestis. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2011, lk 422, 338, 764. 

10 24131 Kroonlühter kahekümne nelja tulega, 19/20.saj. ï MKA Kultuurimälestiste register, 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=24131 (vaadatud 8. X 2022). 

11 Kirikud ja kogudused Kehtna vallas. ï Kehtna valla koduleht, https://kehtna.ee/kirik-ja-kogudused (vaadatud 8. X 2022). 

12 K. Pärgma, vestlus autoriga, 31. XII 2022. Märkmed autori valduses. 

13 15222 Lelle õigeusu kirik. ï MKA Kultuurimälestiste register, 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15222 (vaadatud 8. X 2022). 

14 Kirikud ja kogudused Kehtna vallas (vaadatud 8. X 2022). 

15 15222 Lelle õigeusu kirik (vaadatud 8. X 2022). 
 16 Lelle ï Sinu, Minu, Meie! ï Kehtna Valla Vaatleja XII  2018, nr 11, lk 2, 

https://kehtna.ee/documents/380625/27737626/Valla_Vaatleja_nr248_detsember_2018.pdf/94d05633-8ff8-4d45-9094-b66e3f85b20e 

(vaadatud 8. X 2022). 

17 E. Haabsaar, vestlus autoriga, 31. XII 2022. Märkmed autori valduses. 

18 Lelle kogudus on Tallinna Issanda Muutmise peakiriku abikogudus. Üpr A. Sarapik, vestlus autoriga, 12. VI 2023. Märkmed autori 

valduses. 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=24131
https://kehtna.ee/kirik-ja-kogudused
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15222
https://kehtna.ee/documents/380625/27737626/Valla_Vaatleja_nr248_detsember_2018.pdf/94d05633-8ff8-4d45-9094-b66e3f85b20e
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kahanenud ï kui 1933. a kuulus kogudusse 1068 inimest, siis 1974. ligikaudu 100 ja 1998. a 30 

inimese ringis.19 Kuigi viimase paarikümne aasta jooksul on kirikus teenistused toimunud paar-

kolm korda aastas,20 oli Lelle kogudus veel mõned aastad tagasi suhteliselt aktiivne ï iga-

aastaselt korraldati paar kontserti, näitus ning koristustalgud.21 Millal peeti viimati suure reede 

teenistust, kus Kristuse surikuju kasutatakse, pole teada.22 Paraku ei õnnestunud andmeid pärida 

pikemalt haigestunud ja 2023. a teenimise lõpetanud Lelle koguduse preestrilt Enos Heinsoolt, 

endiselt Järvakandi Klaasimuuseumi juhatajalt23, kes oli K. Taela sõnul teinud muinsuskaitse 

töötajatega aktiivset koostööd, muuhulgas koostanud ka Lelle kirikuvarade nimekirja,24 millega 

samuti ei õnnestunud tutvuda.  

  
 

  

1. Lelle Püha Kolmainu kiriku hoone ja interjöör 30. IX 2023. (Fotod ja joonised on tehtud autori poolt ja 

edaspidi vaadeldavad vasakult paremale, kui ei ole märgitud teisiti). 

 
19 Kirikud ja kogudused Kehtna vallas (vaadatud 8. X 2022). 

20 Samas. 

21 Lelle ï Sinu, Minu, Meie! ï Kehtna Valla Vaatleja XII 2018, nr 11, lk 2 (vaadatud 8. X 2022). 
22 Üpr A. Sarapik, vestlus autoriga, 5. XI 2022. Märkmed autori valduses. 

23 Nõukogu. ï Järvakandi Klaasimuuseumi koduleht, https://www.klaasimuuseum.ee/muuseumist/noukogu/ (vaadatud 2. I 2023) 

24 K. Tael, vestlus autoriga, 2. I 2023. Märkmed autori valduses. 

https://www.klaasimuuseum.ee/muuseumist/noukogu/
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2. KRISTUSE SURIKUJU  

Kristuse surikuju, kreeka k έ́ ɘŰɎűɘɞɠ [epitaphios], kirikuslaavi k ʧʣʘʱʘʥʠʮʘ,25 on 

horisontaalne kaunistatud tekstiil-ikoon, millel kujutatakse hauas lebavat Kristust ja mõnedel 

juhtudel pühakuid tema ümber. Leidub ka Jumalaema surikujusid, mis on Eestis väga 

haruldased.26 Surikuju ääristel on tänapäeval lõik suure reede tropari27 tekstist: ĂAuvªªrt Joosep 

võttis Su kõigepuhtama ihu puu pealt maha, mähkis ta puhaste linaste riiete sisse kalliste 

rohtudega ja pani selle uude hauda.ñ28 Õigeusu altaritekstiil tuuakse kiriku keskele teenistustel 

suurel reedel ja vaiksel laupäeval ning seejärel jääb ta altarilauale neljakümneks päevaks.29 

2.1. Kristuse surikuju kasutamine teenistustel 

Kristuse surikuju ja teiste kirikutekstiilide väljakujunemine on lahutamatult seotud õigeusu 

jumalateenistuste, eelkõige liturgia arenguga, mille tõttu on aja jooksul muutunud ka surikuju 

kasutamise tavad. Samuti on õigeusu kirikutekstiilide areng eri piirkondades kulgenud 

erinevates suundades.30  

Õigeusu teenistustel elatakse sümbolite kaudu läbi Kristuse maapealse eluga seotud sündmusi, 

mida meenutatatakse aasta jooksul kirikukalendri järgi, kus iga olulisemat sündmust tähistab 

püha. Eriline selles reas on suur nädal e kannatusnädal, ka vaikne nädal, mil liigutakse koos 

Kristusega läbi tema elu viimaste päevade, mille krooniks on ülestõusmine. Sel nädalal, suure 

reede teenistustel meenutatakse kohtumõistmist Kristuse üle, tema ristiteed Kolgatale ja 

ristisurma. Õhtuteenistusel mälestatakse Kristuse ristilt võtmist ja haudapanekut.31 Teenistuse 

algul asetatakse Kristuse surikuju altarilauale peaga põhja suunas ja kaunistatakse lillede või 

pärjaga. Võimalusel lõhnastatakse seda roosiveega. Teenistuse käigus tuuakse surikuju altarist 

kiriku keskele ja pannakse Kristuse hauda sümboliseerivale surikuju alusele (vene k ɻʨʦʙ 

ɻʦʩʧʦʜʘ) lauldes suure reede tropareid.32  

 
25 Kristuse surikuju  tõlked- v.k ka ʧʣʘʱʘʥʠʮʘ ʉʧʘʩʠʪʝʣʷ või ʧʣʘʱʘʥʠʮʘ ɻʦʩʧʦʜʘ, ingl k kreeka laenuna epitaphios. E k on tõlgitud 

ka ñsurilinaò- Kristuse surilinast kujunenud tekstiil. M. Sepper, Kristuse surikujud eesti õigeusu kirikutesé, lk 5. 

26 Samas. 

27 Tropar ehk pealaul on palvelaul, mis annab edasi kirikupüha sisu või jagab austust pühakule. Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik, 

https://orthodox.ee/et/eesti-vene-oigeusu-seletav-sonastik/ (vaadatud 8. X 2022). 

28 Teenistusraamat. Toim piiskop E. Ojaperv, üpr A. Keskküla, üpr M.Palli, pr T. Tammes, T. Siinmaa, T. McFall. Tallinn: EAÕK, 2014, lk 

161. 

29 M. Sepper, Kristuse surikujud eesti õigeusu kirikutesé, lk 4. 

30 Samas, lk 5. 

31 E.Ulm,  Suur nädal. Tallinn: EAÕK kirjastus, 2018, lk 1-7. 

32 M. Sepper, Kristuse surikujud eesti õigeusu kirikutesé, lk 20. 

https://orthodox.ee/et/eesti-vene-oigeusu-seletav-sonastik/
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Peale õhtuteenistust toimuval Kristuse matmisteenistusel on alusel lebavale lilledega 

kaunistatud surikujule asetatud altarievangeelium. Vaimulikud ja kirikulised seisavad 

küünaldega surikuju ümber. Teenistuse käigus suitsutatakse seda korduvalt neljast küljest ning 

lauldes kantakse Kristust kujutav tekstiil-ikoon esivaimuliku pea kohal lääneuksest välja 

ristikäigule vastupäeva ümber kiriku. See sümboliseerib Kristuse surmavalda laskumist. Tagasi 

kirikusse jõudes asetatakse surikuju jälle alusele, mis sümboliseerib kohtumist Jumal-Isaga, 

seda suitsutatakse lauldes troparit ĂAuvªªrt Joosepéñ. Vaimulikud ja seejªrel kirikurahvas 

kummardavad ja suudlevad surikuju.33 

   

   

2. Suure reede õhtuteenistus Tallinna Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna kirikus (Tallinna P Siimeoni kirik). 

Ülal vasakult: surikuju, toomine kiriku keskele, kaunistamine ja suitsutamine. (Fotod: I. Kaseste, G. Baranov). 

All : surikuju kandmine ristikäigul, austamine ja surikuju altarilaual. (Fotod: G. Baranov ja ERR). 

Vaiksel laupäeval viiakse surikuju altarilaule, kus ta seisab kuni taevaminemispühani ja sellel 

teenitakse liturgiat, kus tekstiil-ikoonile asetatakse pühitsemiseks karikas veini ja diskos34 

leivaga. Tänapäeval kasutatakse altaril enamasti suure, tihti reljeefse surikuju asemel tekstiilist 

 
33 M. Sepper, Kristuse surikujud eesti õigeusu kirikutesé, lk 5. 

34 Diskos- jalaga armulauataldrik, millele pühitsemiseks asetatakse leib ja selle osakesed. Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik (vaadatud 10. 

X 2022). 
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väikest surikuju.35 Sirje Sääre andmetel hoitakse surikuju ülejäänud ajal kangastesse mähitult 

selleks mõeldud klaaskaanega kirstus36 e surikuju alusel. 

2.2. Surikuju ja altaritekstiilide areng  

M. Sepperi sõnul kuulub Kristuse surikuju ühise ajaloo ja surilinast lähtuva sümboolikaga 

altaritekstiilide hulka, mis on arenenud üksteisest ning pole võimalik jälgida, millal lõpeb 

eelneva ja algab järgneva tekstiili kasutus. Mitmete altaritekstiilide arenemise ja kasutusele 

võtmise kohta puuduvad ühtsed andmed. Erisusi on nii paikkonniti, kui ka näiteks ida ning 

lääne uurijate seisukohtades.37  

 Lähtudes M. Sepperist, kes toetub piiskop Illarion Troitski andmetele, liikusid kujutised 

altaritekstiilidel alumiselt kattelt pealmisele, nii, et alumise tähendus säilis.38 Kõige vanem 

altaritekstiil oli valge altarilina katasark39, mille sümboolika hakkas Kristuse surilinast arenema 

alates 4. sajandist.40. Altarilinast arenes punane õhem rätik iliton41, mis sümboliseerib rätikut, 

millesse oli hauas mähitud Kristuse pea ning millel algselt oli kujutatud Kristuse 

haudapanemist.42 Seejärel kujunesid karikakatted karika ja diskose jaoks ning laotus43 e suur 

kate, millega kaetakse nii karikas kui diskos. Laotus sai endale samuti Kristuse surilina 

tähenduse.44 Kreeka stiili järgivates piirkondades võeti surikuju kasutusele varem. Slaavi 

stiili järgivates piirkondades toimus tikitud laotuse muutumine surikujuks alates 13.ï14. 

sajandist umbes neljasaja aasta jooksul, olles vahepeal kasutuses suure laotuse e laotus-

surikujuna kuni 17. sajandini, mil Venemaal arenes tekstiilitööstus. Sel perioodil eristas 

laotuseid ja surikujusid nende kasutus ï surikuju oli kirikuaastas kasutuses vaid erilistel suure 

reede ja laupäeva teenistustel, erinevalt laotustest, mis toodi altarist välja iganädalastel 

 
35. M. Sepper, Kristuse surikujud eesti õigeusukirikutesé, lk 4. 

36 S. Säär, Õigeusu kirikutekstiilid.ï Metropoolia 2007, nr 35, lk 5. 

37 M. Sepper, Kristuse surikujud eesti õigeusukirikutesé, lk 4, 30. 

38 Samas. 
39 Katasark on altarilauada kattev kõige alumine Kristuse surilina kujutav valge riie. Selle peal on veel üks või kaks katet. S.Säär, Õigeusu 

kirikutekstiilid, lk 5. 

40 M. Sepper, Kristuse surikujud eesti õigeusukirikutesé, lk 4. 

41 Iliton on tänapäeval antiminsi aluskate. Tavaliselt kaunistusteta õhukesest riidest punane linik. Iliton ja antimins avatakse armulaua 

pühitsemiseks. M. Sepper, Õigeusu kirikutekstiilide sümboolikaé, lk 18. 

42 S. Säär, Õigeusu kirikutekstiilid. 

43 Laotus- kr k aêr- õhk, kujutab nii Kristuse surilinu, kui ka tema haua ette veeretatud kivi. Preester kannab seda liturgial suure sissekäigu 

ajal õlal ja laotab altaril üle karika ja diskose. Samas. 

44 M. Sepper, Kristuse surikujud eesti õigeusukirikutesé, lk 4, 30. 
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liturgiatel suure sissekäigu ajal. Enne Kristuse surikuju väljakujunemist tekstiil-ikoonina oli 

kohati tavaks suurel nädalal austada kiriku keskele asetatud Kristuse ristiltvõtmise ikooni.45 

Alates 17.ï18. sajandist hakati kasutama tasapinnalise tikandiga või maalitud nn väikest 

surikuju (vn k ʥʘʧʨʝʩʪʦʣʴʥʘʷ ʧʣʘʱʘʥʠʮʘ), kuna suurt ja reljeefset surikuju oli ebamugav 

altarilaual kasutada. Viimase altaritekstiilina tuli kasutusele antimins46.47  

  
 

  

  3. Ülal: Tallinna P Siimeoni kiriku väike surikuju  ja sama kiriku antimins altarilaual. (Fotod: A. Noorhani 

ja R. Tõnisson). All : Lelle kiriku väike surikuju ning Tallinna P Siimeoni kiriku antimins. (Fotod: K. Tael ja 

G. Baranov). 

Enamus Eesti surikujusid pärineb vahemikust 19. sajandi II poolest kuni 20. sajandi alguseni, 

mida lubab oletada sarnasus Soome sama perioodi kindlalt dateeritud surikujudega. Enamasti 

on need tellitud Venemaalt, millele viitavad nt kirikuesemete tellimiskataloogid Ăʇʨʝʡʩʴ-

ʂʫʨʘʥʪʲ" 1907-1913 (ill 4, lk 13).48  Ka Venemaal on sellest perioodist säilinud Eesti omadega 

sarnaseid surikujusid, kuid Olga Kovtuni andmetel on uuritud pigem 12.ï17. sajandi tikandeid, 

samas kui 19. sajandi kirikutekstiilid on jäänud uurijate poolt tähelepanuta.49  

 
45 M. Sepper, Kristuse surikujud eesti õigeusukirikutesé, lk 22-30. 

46 Antimins - kr k antimênsionï altarilaua asemik- Kristuse haudapanemise kujutisega pühitsetud rätik, mille sisse on õmmeldud pühaku 

säilmed; aujärje kohustuslik osa, ilma milleta ei saa teenida jumalikku liturgiat. Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik (vaadatud 10. X 2022). 

47 M. Sepper, Kristuse surikujud eesti õigeusukirikutesé, lk 22-30.  

48 M. Sepper, Kristuse surikujud eesti õigeusukirikutesé, lk 6. 
49 ʆ. ɸ. ʂʦʚʪʫʥ, ʎʝʨʢʦʚʥʦʝ ʰʠʪʴʝ ʚ ʨʠʟʥʠʮʝ ʩʦʙʦʨʘ ʉʚʷʪʦʛʦ ʉʠʤʝʦʥʘ ɺʝʨʭʦʪʫʨʩʢʦʛʦ. ï ɺʝʩʪʥʠʢ ʖʋʨɻʋ. ʉʝʨʠʷ çʉʦʮʠʘʣʴʥʦ-

ʛʫʤʘʥʠʪʘʨʥʳʝ ʥʘʫʢʠè, https://vestnik.susu.ru/humanities/article/viewFile/6836/5746 (Vaadatud 20. XI 2022). 

https://vestnik.susu.ru/humanities/article/viewFile/6836/5746
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  4. Kristuse surikuju tellimiskataloogis óʇʨʝʡʩʴ-ʂʫʨʘʥʪʲô1912. (Skaneering: M. Sepper). 

Värska surikuju 5577 19./20.sajandi vahetusest koos surikuju alusega. (Foto: MKA K M register, 1980). 

2.3. Surikujude valmistamise tehnikad 

Surikujude valmistamisel on läbi aegade kasutatud erinevaid tehnikaid. Varasemad õigeusu 

kiriku tekstiilid olid enamuses tikitud või sissekootud piltidega.50 Venemaa surikujud olid 

varem pigem bütsantsi mõjulised, kuid hiljem lähtusid ka rahvuslikust tikandist. Lääne barokk-

kunsti mõju väljendus seal taimeornamentikas, akadeemilise kunsti põhimõtteid oli näha 

õlimaalitehnikas inimfiguuride naturalistlikus kujutamises. Uuemad temperaga puidule 

maalitud ja tekstiilääristega surikujud ühendasid bütsantsi ja arhailiste tekstiil-ikoonide 

mõjud.51 

15.-17. sajandil valmistati surilinad valdavalt näotikandi (vene k ʣʠʮʝʚʦʝ ʰʠʪʴʸ) 

tehnikas.  18.-19. sajandil kombineeriti kuldtikandit reljeefse kangale maalitud Kristuse näo ja 

keha kujutistega. Sel perioodil esines ka juba üleni maalitud surikujusid. Tänapäeval võib 

kirikutes kohata ka trükitud surikujusid jm kirikutekstiile.52 Näotikandi tehnikas tikkis meister 

surikujule näod, käed ja Kristuse keha ï sileda pinnana kõige peenemate, enamasti siidniitidega. 

Rõivad ja muud detailid tikiti üle papist ġablooni, lõigati välja ja kinnitati kangast alusele nn 

kartongalusel kuldtikandi53 tehnikas. Nii omandas ihu kumera kuju. Kasutati peeneid kuld- ja 

 
50 M. Sepper, Kristuse surikujud eesti õigeusukirikutesé, lk 30. 

51 S. Säär, Õigeusu kirikutekstiilid. 

52 ɺʳʥʦʩ ʧʣʘʱʘʥʠʮʳ. ï ʎʝʨʢʦʚʴ ʉʤʦʣʝʥʩʢʦʡ ʀʢʦʥʳ ɹʦʞʠʝʡ ʄʘʪʝʨʠ, https://berezkihram.org/removal-of-the-shroud/ (Vaadatud 20. XI 

2022). 

53 Kartongpolsterdus- reljeefsema tulemuse saavutamiseks pandi kuldtikandi alla paberit, pappi, kasetohtu,  nahka ja vatti. Tehnika oli 

tuntud juba 17. sajandilL. L. Bristol, Kuldtikand Eestis: Väljakujunemine 20. sajandi alguses ja kohandamine kaasajal. Magistritöö, TÜ 

Viljandi Kultuuriakadeemia.Viljandi 2016, lk13. 

https://berezkihram.org/removal-of-the-shroud/
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hõbeniite, hiljem väärismetallide asendajaid.54 On ka teine levinud kuldtikandi tehnika ï 

kinnituspistetega kuldtikand (v k ʰʠʪʴy ʚʧʨʠʢʨʝʧ), kus tikitakse otse aluskangale.55 

  

5. 19. sajandi surikujult lahti harutatud figuurid. (Foto: ɿʦʣʦʪʦʰʚʝʡʥʘʷ ʤʘʩʪʝʨʩʢʘʷ Ăʋʙʨʫʩñ). 

Surikuju  valmistamine. (Foto:  ʉʇɾ). 

2.4. Surikujude ikonograafilised tüübid 

Kõigi kujutustüüpide puhul on ikonograafia aluseks Uue Testamendi evangeeliumite 

kirjakohad, apokrüüfid56 ja kiriku suure reede sündmustega seotud teenistustavad. M. Sepperi 

sõnul on surikujude tüpologiseerimises mitmeid eri seisukohti ning ka siin mängivad rolli 

piirkondlikud eripärad. Siinkohal lähtutakse M. Sepperist, kelle andmetel võib surikujusid ja 

sarnase s¿ģeega ikoone jagada viide t¿¿pi: Haudapanemine, Leinamine, Kristus Hauas, Kristus 

Ohvrina, Kristus Jumala Tall.57 

Haudapanemine on surikujutüüp, kus on kujutatud Kristust hauda kandvaid pühakuid- 

Arimaatia Joosepit ja Nikodeemust, Jumalaema, mürrikandjaid naisi ja Maria Magdaleenat.58  

Selle tüübi näiteks on 16. sajandist pärinev Petseri kloostri surikuju (ill 6 lk 15). 

Leinamine tüüpi pühaesemetel on kujutatud lavatsil või surilinal lamavat Kristust, kelle ihu on 

kaetud niudevöö või laotusega. Teda ümbritsevad leinavad naised ja inglid, hiljem ka evangelist 

Johannes ning mürrikandjad naised. Leinamine väljendab oma poja kohale kummarduva 

Jumalaema kurbust. Seda tüüpi esindab keskmine osa üheks vanimaks säilinud surikujuks 

peetud Tessaloonika surikujust, millel on stiililised ja ikonograafilised seosed mõnede Kreeka 

 
54 ʇʣʘʱʘʥʠʮʘ ʉʧʘʩʠʪʝʣʷ. ï  ORTOX koduleht, https://ortox.ru/wiki/plashchanitsa-spasitelya/ (Vaadatud 20. XI 2022). 

55 ʉ. ʌʠʣʠʧʧʦʚʘ, ʏʪʦʙʳ ʩʪʘʨʘʷ ʧʣʘʱʘʥʠʮʘ ʟʘʩʠʷʣʘ. ï ʈʠʟʥʠʮʘ 2019, nr 68,  

http://rusiz.ru/2019/06/06/staraya-plashhanica-zasiyala/ (Vaadatud 20. XI 2022). 

56 Apokrüüfid - põhiliselt Uue Testamendi kaanonisse mittekuuluvad evangeeliumid, apostlite tegude raamatud, apostlite kirjad ja 

ilmutused. Tekkisid ristiusu esimestel sajanditel ning kõnelevad samadest asjadest mis Pühakiri, kuid pole tunnistatud Kiriku poolt Jumala 

sisendatud raamatuteks. Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik (vaadatud 10. X 2022). 

57 M. Sepper, Kristuse surikujud eesti õigeusukirikutesé, lk 53-55. 
58 M. Sepper, Kristuse surikujud eesti õigeusukirikutesé, lk 53-55. 

http://ubrus.ru/
https://ortox.ru/wiki/plashchanitsa-spasitelya/
http://rusiz.ru/category/%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0/
http://rusiz.ru/category/68/
http://rusiz.ru/2019/06/06/staraya-plashhanica-zasiyala/
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kloostrite ja kirikute seinamaalingutega. Samuti olid selletüübilised surikujud küllaltki levinud 

19.-20 saj nii Eestis kui Venemaal.59 (vt ka ill 4, lk 13 ja ill 5, lk 14).  

Ikoonitüübil Kristus Hauas, ingl k The Man of Sorrows60 kujutatakse Kristuse palja ülakehaga 

poolfiguuri seismas langetatud päi avatud sarkofaagis risti põikpuu taustal. Koos Jumalaemaga 

kujutatuna nimetati seda ikoonitüüpi Venemaal ʅʝ ʧʣʘʯʴ ʦʙʦ ʤʥʝ, ʤʘʤʘ ï ära nuta minu pärast 

ema. Kuigi sellise ikonograafiaga surikujusid pole teada, on kujutis oluline vahelüli suure reede 

sündmuste kujutamise ajaloos (ill 6 paremal).61  

 

 

6.  Ülal: Haudapanemine. Petseri kloostri surikuju 16. sajandist. (Foto: ʀʢʦʥʦʛʨʘʬʠʷ ʚʦʩʪʦʯʥʦ-ʭʨʠʩʪʠʘʥʩʢʦʛʦ 

ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ) ja Kristus hauas ï diskose kate 18. sajandist, detail. (Foto: N. Mylonas). 

All:  Leinamine. Tessaloonika surikuju 1300-1320. aastad. (Foto: ɸʪʝʣʴʝ ʮʝʨʢʦʚʥʦʡ ʚʳʰʠʚʢʠ çɹʝʣʘʷ ɻʣʘʜʴè). 

 

 
59 M. Sepper, Kristuse surikujud eesti »igeusukirikutesé, lk 53-55. 
60 Ă ĂThe Man of Sorrowsñ on t»lgitud ka ĂValude meesñ Vªljend on v»etud Vanast Testamendist: Js 53:3.ñ Samas, lk 55. 

61 Samas, lk 61. 
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Kristus Ohvrina, ingl k Christ as Amnos62 tüüpi ikoonidel on kujutatud Kristust surnuna 

lamamas surilinal või lavatsil. Seinamaalingute põhjal on oletatud, et see võis olla esimene 

kujutis surikujudel. Surilinal lebav Kristus sümboliseerib ikoonidel nii Kristuse ihu kui ka 

armulauda e Kristuse ihuks muutunud leiba. Peale pikki vaidlusi Kristuse jumaliku olemuse ja 

tema kujutamise võimalikkuse ja viiside üle jõudsid kirikuisad 1157. aastal järeldusele, et 

armulaua sakrament sai alguse Kristuse ohvrisurmast, kes on samas nii ohver, kui ka ohverdaja. 

On ka oletatud, et surikuju tüüp sai alguse Vlaherna Jumalaema kirikus asunud Kristuse 

surilinast, mis rööviti koos teiste reliikviatega ristisõdijate poolt ja asendati samasuguse 

kujutisega tikitud tekstiiliga protsessioonis kandmiseks. Väidetavalt esimene selline võimalik 

koopia on Serbia kuninga Uroġ Milutini surikuju 14. sajandist, kus Kristuse ihu on kaetud 

kirikutekstiiliga, mis võib viidata ohverdamisele (ill 7).63 

Ikoonitüüp Kristus Jumala Tall kujutab Kristuslast karikas ja väljendab armulaua pühitsemise 

hetke liturgias, kus Kristus muutub armulaualeivaks ja vastupidi. Kujutist hakati kasutama 12. 

sajandil, mil jõuti järeldusele leiva ja veini armulaual Kristuse ihuks ja vereks muutumise 

tõelisuses (ill 7 paremal).64 

  

7.  Kuningas Stefan Uroġ II Milutini tikitud surilina keskosa. Serbia u.1300. (Foto: ResearchGate). 

Kristus Jumala Tall ï karikakate Athose mäelt 15. saj. (Foto: A Reader`s Guide to Orthodox Icons). 

 

 

 

 
62 ĂInglise keeles òChrist as Amnosñ. Seda v»iks t»lkida ka ĂKristus Jumala Tallñ, kuid see nimetus on eesti keeles kasutuses juba 

Melismose kohta, kus kujutatakse Kristuslast karikas. Seda kujutist on nimetatud ka ĂKristus hauasñ, kuid siis aetaks see segi ĂValude 

mehegañ.ñ Samas, lk 55. 

63 M. Sepper, Kristuse surikujud eesti õigeusukirikutesé, lk 64. 

64 Samas, lk 69. 
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3. LELLE KIRIKU KRISTUSE SURIKUJU  

 3. 1. Lelle kiriku Kristuse surikuju ikonograafia ja lugu  

Lelle Kristuse surikuju (3.2. ill 10, lk 19) kuulub 19.saj lõpu, 20. saj alguse65 Kristus Ohvrina 

tüüpi surikujude hulka (vt 2.4. lk 16). Keerubid tekstiili nurkades sümboliseerivad taevaseid 

vägesid, kes Jumalat ümbritsevad ja austavad (ill 15 keskel, lk 23).66 

Kristuse surikujud paiknevad Lelle kirikus kliirosel67 põhjaseina akna all spetsiaalsel puidust 

surikuju alusel. Töös käsitletav surikuju oli kokkuvoldituna asetatud kaitse all oleva surikuju 

nr 2413568 alla, mille alussamet oli nähtava putukakahjustustega (ill 9, lk 18). Kolmas 

Kultuurimälestiste registri järgi samuti Lelle kirikule kuuluv surikuju 24128 asub M. Sepperi 

sõnul preester E. Heinsoo andmetel EAÕK Vändra kirikus.69 

  

8. Kristuse surikujude paiknemine kiriku põhjaseina altaripoolse akna all surikuju alusel ja puidust surikuju alus. 

(Foto: 30. IX 2022). 

Käsitletava surikuju asukoha kohta kirikus pärinevad varasemad kindlad andmed MK nõunik 

K. Taelalt 2016. aastast, mil mõlemad surikujud koos alusega asusid praeguse asukoha kõrval, 

kliirost ja kirikusaali eraldavast piirdest saali pool (ill 9, lk 18). Paraku ei mäletanud surikuju 

kohta midagi ei seal kunagi teeninud ülempreestrid A. Sarapik ja M. Palli, diakon J. Sarapuu, 

ega ka pikaaegsed koguduseliikmed K. Pärgma ja E. Haabsaar. 

 
65 Perioodile 1905-1917 viitavad tropari sõnade laiad vahed. 19. saj keskpaigale kuni lõpule võivad aga osutada valge puuvillase niidiga 

käsitsi tehtud õmblused.  M. Sepper, selgitused autorile, 30. IX 2022. Märkmed autori valduses. 

66 Samas. 

67 Kliiros - koht pühakojas ikonostaasi ja saali vahel, kus teenivad lugejad ja lauljad, enamasti amboni lõuna- ja põhjapoolses otsas (vastavalt 

siis parem ja vasak kliiros). Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik (vaadatud 10. X 2022). 

68 24135 Kristuse surikuju, 19.saj. II pool. ï MKA Kultuurimälestiste register, 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=24135 (vaadatud 8. X 2022). 

69 M. Sepper, selgitused autorile, 30. IX 2022.  

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=24135
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MKA Kunstimälestiste osakonnasiseses arhiivis leitud kolme Juuru õigeusu kirikuvarasid 

loetleva dokumendi70 põhjal tekkis oletus, et käsitletav tekstiil-ikoon võiks pärineda Juuru 

õigeusu kirikust. Nimelt oli 1964. a Juuru kirikuvarade üleandmise aktis mainitud ka ühte Lelle 

kirikule üle antud surikuju. Samuti sarnanes varaseimas dokumendis Ăʃʝʪʦʧʠʩʴ ʖʨʦʩʢʦʡ 

ʮʝʨʢʚʠ ʉʝʨʛiʝʚʩʢʦʡ ʮʝʨʢʚʠò71 olnud ainsa Juuru surikuju pealiskaudne kirjeldus (ill  9 all) 

uuritavale surikujule: ĂRistikªigus kasutatav Surikuju, lihtsal puidust raamil, kirjutatud 

(maalitud) lõuendile ja kleebitud sametile. Ääred on tikitud metallniidiga, nurkades nelja ingli 

kujutisega, narmastega, valgel puuvillasel voodril, mõõtudega 25 x 9 1/2 verssokit.ò72 Andmete 

kõrvutamisel jõuti järeldusele, et Juuru ja Lelle kirikute surikujude identsust pole võimalik 

kinnitada mõõtude (proportsioonide) mittevastavuse tõttu, kuigi eseme kirjeldus ja fakt ühe 

surikuju üleandmisest Juuru kirikust Lelle kirikule lubaksid seda oletada. 

   
 

  

9. Surikujude paiknemine Lelle kirikus 2016. a. (Foto: K. Tael 16. VI 2016). Teine Lelle kirikus olev 

surikuju, KM registris nr 24135. (Fotod: 30. IX 2022). Surikuju kirjeldus Juuru kiriku üriku varade 

nimekirjas. (Foto: ʃʝʪʦʧʠʩʴ ʖʨʦʩʢʦʡ ʉʝʨʛiʝʚʩʢʦʡ ʮʝʨʢʚʠ). 

 
70 ʃʝʪʦʧʠʩʴ ʖʨʦʩʢʦʡ ʉʝʨʛiʝʚʩʢʦʡ ʮʝʨʢʚʠ., Juuru Apostlik-Õigeusu koguduse kirikuvarnduse nimekirja 1946.a ärakiri ja Akt Juuru 

õigeusu kiriku varade üleandmisest 1964. a. L. Tall, Lelle EAÕK kiriku Kristuse surikuju konserveerimineé, lk 35-37. 

71 Eesti ajalooarhiiv, EAA.1886.1.77: LAMA.78HI.1.35: ʃʝʪʦʧʠʩʴ ʖʨʦʩʢʦʡ ʉʝʨʛiʝʚʩʢʦʡ ʮʝʨʢʚʠ. Kirikuvarade nimekiri.. 
72 Tõlge M. Sepper. M. Sepper, konsultatsioon 2. I 2023. Märkmed autori valduses. 
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 3.2. Lelle kiriku Kristuse surikuju kirjeldus ja tehniline ülesehitus  

Surikuju (mõõtudega 179 x 105 cm koos narmastega) koosneb lõuendalusel kiilraamiga maalist 

(54 x 126 cm) (edaspidi maal, maaliosa), ja seda ümbritsevatest tekstiilmaterjalidest ääristest. 

Kogu tagumist külge katab vooder, mis on eraldi kinnitatud maalile ja ääristele.  

 
 

 

10. Lelle EAÕK Kristuse surikuju enne konserveerimist. (Fotod: T. Tiidor).  
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Surikuju maaliosal kujutakse hauas surilinal lebavat Kristust, silmad suletud, käed rinnale 

ristatud. Kristuse pead ümbritseval aupaistel on risti kujutis koos kreeka tähtedega OɤN73. 

Kristuse pea alla ovaalina volditud surilinal on tähed ĂIC.ò ja ĂXC.ò74. Kristuse ihu katab kuni 

rinnakuni lina, jättes vabaks naela-aukudega jalalabad.  

Tekstiilääriste sisemise ja maali välimise serva ühenduskohta on vasknaeltega kinnitatud 

kardpael. Maali raamistavate tekstiilääriste keskjoonel on aplitseeritud suure reede tropari tekst 

kirikuslaavi keeles:  Ăɹʃɸɻʆʆɹʈɸɿʅʓʁ ɰʆʉʀʌʒ ʉʒ ɼʈɽɺɸ ʉʅɽʄʒ ʇʈɽʏʀʉʊʆɽ 

ʊɽʃʆ ʊɺʆɽ ʇʃɸʑɸʅʀʎɽʖ ʏʀʉʊʆʖ ʆɹɺʀɺʒ ʀɺʆʅʗʄʀ ɺʆɻʈʆɹʒ ʅʆɺɽ 

ʇʆʂʈʓɺʒ ʇʆʃʆɾʀò- ĂAuvªªrt Joosep v»ttis su k»igepuhtama ihu puupealt maha, mªhkis 

ta puhaste linaste riiete sisse kalliste rohtudega ja pani selle uude hauda.ñ Ääriste sisemises ja 

välimises servas kulgevad tekstiga rööbiti brokaatpaelad. Ääriste neljas nurgas on kuldtikandi 

tehnikas keerubid ning välimises servas narmad.  

 

           

           
 

               

 

11. Lelle Kristuse surikuju tõenäoline valmistamise järjekord:  

1. Lõuendalusel maal on pingutatud raudnaeltega kiilraami külgedele.  

2. Maali tagumise poole vooder on naelareaga kinnitatud raami esikülje servadele. 

3. Eelnevalt kaunistatud ja vooderdatud tekstiiläärised on naelutatud neljast nurgast maaliraami esiküljele. 

4. Maali ja ääriste serv on kaetud kardpaelaga, mis on kinnitatud kahe rea vasknaeltega (välimine naelarida läbib 

ka voodri serva). 

 Paremal: kinnitusnaelad ääriste nurkades ning ääriste pealiskanga ja voodri kinnitusniidid. 

 
73 OɤNï ĂSee, kes onò v»i ĂOlevò. M. Quentot, Ikoon. Aken Kuningriiki. Tallinn: Logos, 1991, lk 86.; 2 Mo 3-14. ï Piibel 1997. 

Piibel.NET, https://www.piibel.net/2ms-3.html (vaadatud 30. 10. 2022). 

74 ĂIC.ò ja ĂXC.ò ï Jeesus Kristus. ï Orthodox Wiki, https://orthodoxwiki.org/Prosphora (vaadatud 30. 10. 2022). 

https://www.piibel.net/2ms-3.html
https://orthodoxwiki.org/Prosphora
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3.3. Materjalide kirjeldus ja seisund enne konserveerimist 

Surikuju maaliosa on õli- või õlitempera tehnikas lõuendalusel maal. Maaliosa seisukord oli  

rahuldav. Maalikihis leidus vaid paar väikest kadu ning ka värvikihi side aluspinnaga oli  hea, 

kuid lõuendit oli  deformeerinud tõenäoliselt sellele teenistuste käigus asetatav metallnurkadega 

evangeelium. Selle raskus ning maali säilitamine horisontaalasendis oli  tinginud lõuendi 

lõtvumise ning alusraamijäljendite vajumise maalialusesse. Maalikihil olid maali ülaosas 

väiksed ilmselt küünlavaha plekid (ill 12 all). Maali pind oli  terves ulatuses kaetud mõõduka 

mustusekihiga, mis maali keskosas oli  paiguti kogunenud hallitusesarnaste täppidena ja 

servadel kohati säbruliste vöönditena (ill  12 ülal). Kristuse juuste alaosas (vaataja poolt) 

vasemal leidus hallikat kirmet ning paremal heledaid plekikesi, mida võis samuti kahtlustada 

hallitusena (ill 12 all ja ill 17 all, lk 25). Maali kiilraamil oli  lahti tulnud üks tugipuu kiil, mis 

voodri vahel liikudes ohustas ka lõuendit. Lõuendit kinnitavad raudnaelad olid korrodeerunud 

ning jätnud roosteplekid ka voodri külgedele (ill 16 all, lk 24).  

  

  

12. Surikuju maaliosa kahjustused (suurendused Dino-Lite mikroskoobiga). 

Tekstiiliosa materjalide kirjeldus ja seisund. Ääriste ja maali ühenduskohta katval 1,3 cm laiusel 

vasksel kardpaelal leidus üksikuid vahaplekke. Paela kinnitavatel vasknaeltel esinesid 

erivärvilised vasekorrosiooni plekid ning naelte ümber olid paela metallniidid kohati katkenud 

(ill 13, lk 22).  
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13. Ääriste ja maali ühenduskohta kattev vaskne kardpael, selle kinnitusnaelad ning paela ja naelte kahjustused ï 

paremal aktiivne vasekorrosioon (suurendused Dino-Lite mikroskoobiga). 

Äärised olid õmmeldud käsitsi neljast sametkanga ribast valge puuvillase niidiga. Algselt 

sügavpunasel puuvillasel sametil oli valguskahjustus (pleekimine) ning riidekoi kahjustus 

(augud), kuid koi aktiivset elutegevust polnud märgata. Kangas oli kohati kulunud ning 

nurkades ja mõnel pool ka servades deformeerunud (kortsunud), ilmselt juba algsete 

õmblusvigade tõttu (ill 14 ülal). Maali raami nurkade juures olid väikesed kaod ja ülaosas 

üksikud vahaplekid.  

  

       

14. Surikuju sametkanga ning aplitseeritud teksti materjalid ja kahjustused. 

Aplikatsioonitehnikas tropari teksti tähtede kanga all olev paber oli aluskangale ühtlaselt 

kinnitunud ning selle servades paistsid oletatavalt liimi jäljed.75 Tähtede servadest olid lahti 

hargnenud üksikud puuvillased lõime- ja koeniidid ning ka lõime lindikujulised metallniidid 

olid kohati hargnenud ja ülespoole kaardunud. Tähti ääristasid kombineeritud tehnikas mähitud 

metallniidid (vt 4.5 ja ill 22, lk 30), mis olid paiguti lõtvunud.  

 
75 Viitab ilmselt kuldtikandi tehnoloogiale. L. Bristol, vestlus autoriga, 4. I 2023. Märkmed autori valduses. 
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Ääriseid kaunistavad vasksetest ja puuvillastest niitidest narmad (6,3 cm koos koendservaga) 

ning 3,7 cm laiused taimemustrilised kardpaelad olid deformeerunud, eriti vasemal küljel ja 

allservas. Narmastel ja paeltel esines üksikuid vahaplekke ja korrosiooni jälgi. Võis märgata, et 

ülaserva narmad olid sirgemad ja peenekoelisemad (ill 15 ülal, vt ka 4.5. ill 30 lk 40-41). 

   

  

  
  

15. Ääriste kaunistuspael ja erineva kvaliteediga narmad. Ääriste nurkades olevad keerubid, keerubi maalitud 

näo kahjustused ja fragment kahjustatud kuldtikandist (suurendused Dino-Lite mikroskoobiga). 

Keerubite portreelised näod olid maalitud krunditud lõuendile ja kaetud naturaalse lakiga (vt 

4.1, ill 17 all, lk 25-26), nende maalikiht oli vähesel määral krakleestunud. Keerubite tiivad ja 

aupaisted olid valmistatud kuldtikandi tehnikas. Tikandi vasksete niitide alt paistis kartong, 

mille all oli jämedakoeline labase sidusega kangas. Kartong oli kohati pudenenud, paiguti 

esines sakiliste servadega kadusid, mis võis olla putukakahjustus (oletavalt näklane). Samuti 

sisaldas kartong musti kiude, mis SEM uuringul osutusid loomseteks (vt Lisa 2, lk 98). Tiibade 

ja aupaistete servasid ääristavate metallniitide kinnitusniidid olid kohati lõtvunud ja katkenud.  
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Samuti olid lahti tulnud mitmete kaunistuselementide ï litri te ja kantillide (vt 4.5. ill 22, lk 30) 

kinnitusniidid. Paiguti olid kaunistuselemendid kadunud.  

Kõik ääriste õmblused olid tehtud käsitsi valge puuvillase niidiga ning kaunistuselementide 

metallniidid olid vasksed (vt ka 4.5. lk 30 ja Lisa 2, lk 98).  

Tekstiilääriseid ja lõuendmaali tagakülge kattev vooder oli neljast kangaribast käsitsi kokku 

ühendatud. Labase sidusega õhuke puuvillane kangas oli ebaühtlaselt määrdunud ja kulunud. 

Raami servade kohal olid kulumisrebendid, nurkades väikesed kaod ja kohati üksikud väikesed 

plekid (mh rooste- ja veiniplekid). Raami ülaosas kahtlustati hallitust (vt 4.1. ill 17 ülal, lk 25).  

Kogu tekstiil oli kaetud pinnamustusega. 

 

 

   

16. Voodri kahjustused. 
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4. UURINGUD 

4.1.  UV- fluorestsents uuringud 

Hallituse võimaliku esinemise tõttu vaadeldi maalipinda Kristuse juuste alaosas ultraviolett 

lambiga (edaspidi UV). Mõlemal pool oli näha nõrgalt helendavaid plekke (ill 17 all, vt ka ill 

12, lk 21). Sõõrjalt koondunud tumedaid täppe märgati ka kangal maalingu keskosas, mille 

puhul oli samuti kahtlus, et tegemist võib olla hallitusega (vt ka ill  12, lk 21). Kuigi UV-

valguses peaks Ăelusò hallitus helendama,76 polnud viimaste puhul seda märgata, mille põhjal 

võis järeldati, et hallitus polnud vähemalt aktiivne. 

Voodril raami ülaosas, eriti veerisel, oli näha helendavaid täpikesi ja ristikesi piki lõime ja 

koesuunda, mis võivad viidata kas hallitusele voodri siseküljel või olla pigem ebaühtlase 

apretuuri jäljed.77 Kangast ääriste voodril selliseid tihedaid täppe ei olnud, vaid ülaosas oli näha 

üksik suurem helendav plekk. 

   
 

   

17. UV- valguses nähtavad täpid ja ristikesed voodril raami ülaosas ja plekk ääriste voodri ülasosas.  

All : plekid Kristuse juuste piirkonnas ja rohekas toon keerubi näol.  

 
76 Mold: Prevention Of Growth In Museum Collections ï Conserve O Gram VIII 2007, 

nr3/4,  https://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/03-04.pdf (vaadatud 26. X 22). 
77 T. Kormpaki, M. Kallas, vestlus autoriga, X 2022. Märkmed autori valduses. 

https://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/03-04.pdf
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UV-uuringute üheks eesmärgiks oli tuvastada ka lakikihi olemasolu maalipinnal. Keerubitel 

võis näha kergelt fluorestseeruvat rohekat kihti, mis viitab naturaalsest vaigust lakikihile, 

kuid maaliosal ei olnud lakikiht UV-kiirguses eristatav. Laki tuvastamiseks tehti ka 

puhastusproovid atsetooniga, kuid UV-valguses puudus erinevus puhastamata pinnaga, samuti 

ei jäänud ka vatile midagi UV-lambiga nähtavat (ill 17, lk 25). 

1.  

4.2. Lähiinfrapuna fotograafia  

Kuna ikooniosa maalikihi alt kumas osaliselt läbi oletatavalt grafiitpliiatsiga tehtud alusjoonis, 

siis otsustati sellest teha lähiinfrapuna (near-infrared, edaspidi NIR) ülesvõte. NIR-foto tehti 

ka vasakus ülanurgas olevast keerubist et selgitada, kas keerubitel võiks olla alusjoonis, mis 

tavavalguses ei paistnud. 

NIR fotograafia (720ï1060 nm) abil on võimalik pildile jäädvustada Ămaalikihi all olevaid 

süsinikku sisaldusega alusjooniseid, mille loomiseks on kasutatud é näiteks pliiatsit, sütt või 

tinti.ò Pildistamisel kasutati kohandatud kaamerat, mille objektiivi ees oli spetsiaalne filter78, 

antud juhul 780nm/1000nm. Üllatuseks selgus, et lisaks sellele, et figuur oli paigutatud 

kaheksaks võrdseks osaks jaotatud teljele,  olid kaks keskmist osa ka nummerdatud (ill 19, lk 

27).  

 

18. NIR-foto surikuju maaliosast. (Foto A. Uueni). 

Maalistiil ning  inimfiguuri proportsioonide jaotus, kus kehapikkus seitse ja pool pead on 

ümardatud kaheksa peani,79 viitavad ilmselt klassikalisele kunstiõppele. Keskmiste jaotuste 

nummerdamise põhjuseks võib oletada püüdu lihtsustada alusjoonise eeskujujooniselt teljestiku 

 
78 A. Uueni, H. Pagi, H. Hiiop, Loodusteaduste abil maalikihtide vahele. Pildindusmeetodite kasutamine pärandi dokumenteerimisel. ï Rode 

altar lähivaates. Toim. H. Hiiop, M. Kurisoo. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum ï Niguliste muuseum, 2016, lk 75. 

79 D. Larson, Standard proportions of the human body. ï MakingComics.com koduleht, 

2023).https://www.makingcomics.com/2014/01/19/standard-proportions-human-body/ (vaadatud 1. IV 2023). 

https://www.makingcomics.com/2014/01/19/standard-proportions-human-body/
https://www.makingcomics.com/2014/01/19/standard-proportions-human-body
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abil lõuendile kandmist. Lisaks võis kätel leida pentimentot ï sõrmede joonistamisel oli otsitud 

nende sobivat pikkust ning visandatud peitu jääv alumise käe sõrm. Keerubitel alusjoonist ei 

tuvastatud. 

  
 

  

19. Ülal: NIR-foto surikuju maaliosast ja figuuri kesktelg numbritega.  

All : pentimento kätel ja NIR-foto ülalt vasemast keerubist. (Fotod A. Uueni). 

4.3. Surikuju fotografeerimine 

Suuremõõtmeliste ja vaid horisontaalselt hoitavate surikujude pildistamine on keerukas, kuna 

kogu objekti kaadrisse saamiseks vajalikku distantsi on raske saavutada ja objekti kaugemalt 

pildistades halveneb ka kvaliteet. [Tuleb ka arvestada, et surikuju pole sünnis asetada otse 

põrandale.] Samas väga suure lainurgaga pildistades tuleb liiga suur moonutus, mida ei saa ka 

korrektsiooniga parandada.  Seetõttu tehti konserveeritud tekstiil-ikoonist 35 mm objektiiviga 

8 kaadrit, mis liideti üheks Adobe Lightroom programmis. Mida rohkem kaadreid, seda suurem 

peab olema pildistamise täpsus, et vältida horisontaal- ja vertikaalnihkeid.80 (vt foto esikaanel) 

 
80 A. Uueni, vestlus autoriga, 19. V 2023. Märkmed autori valduses. 
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4.4. Hallitustest 

Niisketes tingimustes hoitava vanema tekstiili puhul oli oluline kontrollida hallituse olemasolu, 

mis võib põhjustada tekstiilkiudude nõrgenemist, määrdumist, või isegi hävimist. Samuti tuleb 

terviseohu tõttu kanda hallituskahtlusega esemete käsitsemisel isikukaitsevahendeid.81 

Võimaliku hallituse tuvastamiseks kasutati Kiilto Clean OÜ Hygicult Y&F testi.82 Proovid 

võeti ikoonilt Kristuse juustelt paremalt (vaataja poolt) ühele plaadi poolele ja maaliosa voodri 

ülemiselt servalt teisele plaadi poolele ning test asetati ruumi keskütteradiaatorile. Proove 

kontrolliti viie päeva pärast ning mõlemal pool oli selgelt näha hallituse kasvu. Kuigi see ei 

pruugi tähendada, et surikujul oleks hetkel aktiivset hallitust, on oht, et enamustele 

hallitusseentele soodsate tingimuste korral, milleks on suhteline õhuniiskus (RH) vahemikus 

70ï100%, temperatuur 0° kuni +40 °C83  ning vähene õhuringlus, võib hallitus hakata kasvama.  

    

20. Hallitusproovide võtmine ning proov taga- ning esiküljelt viie päeva möödudes. 

 

4.4. Röntgenfluorestsents (XRF) uuring 

Uuringu eesmärk oli teada saada surikuju maaliosa valge pigmendi koostis, samuti milliseid 

metallielemente sisaldavad metallniidid keerubite tiibadel, aupaistel, kardpaelal ja narmastel. 

Metalliliste elementide sisalduse esmaseks tuvastamiseks uuriti surikuju valitud viies punktis 

(ill  21, lk 29), mille viis läbi R. Rebane Eesti Keskkonnauuringute Keskuse XRF käsiseadmega, 

mis röntgenkiire abil teeb kindlaks metalliliste elementide koostise valitud punktis, mis on 

läbimõõduga u 8mm kuni 3mm sügavuses.84 

 
81 Mould Growth on Textiles, Notes 13/15 ï Canadian Conservation Institute (CCI) koduleht, 

https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications/canadian-conservation-institute-

notes/mould-growth-textiles.html (vaadatud 26. X 22). 
82 Hygicult Y&F testi  plaadi mõlemal poolel on aeroobsete mikroobide kasvu soodustav agarsööde, mille spetsiifiline kasvukeskkond 

takistab muude mikroobide kasvamist peale pärmi ja hallituse. Hygicult Y&F Hügieenitesti kasutusjuhend,  

https://pim.kiiltoclean.com/kiilto-pim-api/api/pdf/download/4413a878-0a57-4e85-8944-03bfe7f09e42 (vaadatud 26. X 22). 

83 Hallitusest ï Puleium OÜ koduleht, https://majavamm.ee/blogi/hallitusest/ (vaadatud 26. X 22). 
84 S. Vahur, R. Rebane, H. Hiiop, Täppisteadused kunsti uurimise teenistuses. Keemiliste analüüside kasutamine kunstiteoste uurimises. ï  

Rode altar lähivaates, lk 94-95. 

https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications/canadian-conservation-institute-notes/mould-growth-textiles.html
https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications/canadian-conservation-institute-notes/mould-growth-textiles.html
https://pim.kiiltoclean.com/kiilto-pim-api/api/pdf/download/4413a878-0a57-4e85-8944-03bfe7f09e42
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nr Punkt Kestus Ühikud Pb Au Ag Zn Cu Fe Ti Cr Ni Sn As Pt 

1 788 Valge 60,00 % 76.5 - - 0.346 - 0.071 0.058 - - - - - 

2 789 Keerubi 

tiiva metall-

niidid (3) 

60,00 % 0.29 - - 0.057 18.7 0.047 v 0.067 0.018 0.029 - - 

3 790 Keerubi 

aupaiste 

metall-

niidid 

60,00 % 0.09 - - - 2.69 0.020 v 0.014 v 0.044 v - 

4 791 

Kardpaela 

metall-

niidid 

60,00 % 0.49 - - 0.062 20.6 0.075 - 0.226 0.042 0.026 - v 

5 792 

Narmaste 

metall-

niidid 

60,00 % 0.89 - - 0.035 16.7 0.050 0.078 0.394 0.022 - - 0.013 

 

21. XRF proovide võtmise kohad ja uuringu tulemused massiprotsentides. (Värviga rõhutatud väärtus üle 0,1 ja 

v-väärtus alla 0,01). 

Saadud XRF analüüsi tulemuste alusel võib järeldada, et  

1. 788- maali valge pigment oli pliivalge. Pole välistatud, et pliid sisaldas ka krundikiht, kuid 

referentsuuringuks puudus võimalus, kuna krundikihti paljastavaid värvikadusid ei esinenud. 

2.-5. 789, 790, 791, 792 Kõik tekstiiliosa uuritud metall-niidid olid vasesulamid, milles oli väga 

väikeste lisanditena pliid, kroomi, tsinki, tina, rauda ja niklit. Neist pisut suurem oli kõikidel 

proovidel pliisisaldus ning kardpaelal ja narmastel kroominäitajad. Ülejäänud metallide 

sisaldus oli nii väike, et nende näitajad võisid tulla ka maali- ja krundikihist. Kõikide vasksete 

metallniitide85 koostised olid pisut erinevad v-a keerubite detailide niidid, mille näitajad 

valdavalt ühtisid. Peab siiski arvestama, et paljud XRF-uuringute andmed vajavad teiste 

meetodite abil kontrollimist, eriti kompleksmaterjalide puhul. 

 
85 Vasksed metallniidid - H. Peetsi soovitatud üldmõiste vasesulamitest metallniitide kohta.  H. Peets, konsultatsioon, 4. I 2023. Märkmed 

autori valduses. 
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4.5. Niitide DINO-, OM-, SEM- ja EDS-uuringud 

Uuringu eesmärgiks oli selgitada surikujul kasutatud tekstiil- ja metallniitide ehitust ja koostist. 

Katkenud niitidelt võetud proovidel uuriti niitide elementkoostist ja mõõtusid TalTech 

Mehaanika ja tööstustehnika instituudi laboris Mart Viljuse juhendamisel optiliste 

stereomikroskoopide (edaspidi OM) ning skaneeriva elektronmikroskoobi (SEM) abil, mis oli 

ühendatud energiadispersiivse spektroskoobiga (SEM/EDS). Ülejäänud niitide ehitust selgitati 

EKA Maalikonserveerimise stuudios vaadates materjale Dino-Lite mikroskoobiga. Uuringute 

fotod ja saadud andmed on ära toodud töö lõpus tabelis (vt Lisa 2, lk 93-98).86 

Selgus, et kõikide mähitud metallniitide tekstiilsüdamikuks oli kasutatud puuvilla. Ka voodri 

lõim ja kude olid puuvillased. Kõik analüüsitud metallniidid osutusid vaskseteks ja suurem osa 

neist sisaldas nii vähesel määral tsinki, mis ei lubanud oletada messingit. Kolm kaheksast 

proovist näitasid puhast vaske. XRF uuringul mõõdetud plii ja kroomi sisaldus metallniitides ei 

leidnud kinnitust. 

      

22. Narmaste kolmevärvilise tekstiilsüdamikuga mähitud metallniit. (OM foto M. Viljus). Metall-lindid 

kardpaelal. Tähtede kombineeritud mähitud metallniit, mille ümber on keritud traat. Kantill ja lit ter tikandil. 

Tähelepanu vääribki surikujul kasutatud vasksete metallniitide rohkus ï kokku tuvastati 

seitseteist erinevat metallniiti. Enamus neist olid ehituselt põhitüüpide87 esindajad ï mähitud 

metallniidid ja metall-lindid,88 mis olid tõenäoliselt valmistatud tõmmatud traadist ning seejärel 

 
86 L. Tall, B. Burmann, Lelle EAÕK Kristuse surikuju uuringud. Aruanne. Uurimismeetodid 2 arvestustöö, EKA, muinsuskaitse ja 

konserveerimise osakond. Tallinn, 2023. 

87 Metallniidid  võib A. Timar-Balazsy järgi liigitada nelja põhilisse morfoloogilisse tüüpi . A. Timar-Balazsy, D. Eastop, Chemical 

Principles of Textile Conservation. London: Routledge, 2011, lk 128-131. 

88 Mähitud metallniidid , metall-lint  - mõisteid ñmªhitud kuld- ja h»beniididò ning ñmetall-lint ñkasutab oma magistritöös L. Bristol. L. 

Bristol Kuldtikand Eestis: Väljakujunemine 20. sajandi alguses ja kohandamine kaasajal. Magistritöö, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 

Viljandi, 2016, lk 8., 13. 
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valtsitud.89 Lisaks ääriste teksti tähtede servas kombineeritud ehitusega metallniit (mähitud 

niidile on ümber keritud traat) ning vormitud kantillid90 kaunistuselemendina keerubite tiibadel. 

Uuriti ka kahe visuaalsel vaatlusel eri kvaliteediga narmaste mähitud niite, et mõista mis 

mõjutab seda, et jäigemad narmad olid tunduvalt rohkem deformeerunud, kui pehmemad 

narmad. Võrreldes niitide metall-lintide mõõte selgus, et jäigemate narmaste niitide metall-

lindid olid laiemad (354 µm) kui pehmemate narmaste niitide lindid (laius 261 µm). Lintide 

paksused olid aga praktiliselt samad (vastavalt 17,2 ja 17,1 µm) (Vt Lisa 2, lk 95-96). 

Analüüsiti ka tiibade seest leitud kartongitükki, mille sees paistnud tumedate kiudude SEM-

fotod sarnanesid enim hobuse jõhvide omadele (vt Lisa 2, lk 97). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
89 A. Timar-Balazsy, D. Eastop, Chemical Principles of Textile Conservation. London: Routledge, 2011, lk 128-131. 

90 Kantill - peenike lapik kaunistuselemendina kasutatav mähitud traat (mähitakse 0.10 kuni 0,3 mm traadiga nng südamikuks on 0.2 kuni 

0,4 mm traat, mis pärast mähkimist eemaldatakse.) L. Bristol Kuldtikand Eestisé, lk 9-12. 
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5. KONSERVEERIMINE  

 5. 1. Kaalutlusedï kas ja kuidas surikuju lahti võtta  

Eri materjale ja tehnikaid ühendav surikuju on keerukas konserveerimisobjekt, kus alusraamile 

kinnitatud lõuendmaali on kasutatud ebatraditsiooniliselt horisontaalasendis. Probleemideks 

olid maalilõuendi pinge vähenemine, seda kinnitavate raudnaelte seisukord ja lahti tulnud ning 

vabalt voodri vahel liikuv tugipuu kiil, mis võiks sakraaleseme edasisel kasutamisel lõuendit ja 

voodrit kahjustada. Otsus konserveerimistööde ulatuse kohta tuli langetada olukorras, kus 

surikuju ligipääsetamatute osade seisund oli ebaselge. Raskusi põhjustas surikuju ikooniraami 

tagakülge naeltereaga kinnitatud vooder, mida läbistas veel ka maali servapaela välimine 

naelarida. Need takistasid ligipääsu maali tagaküljele, kiilusüsteemile ja kinnitusnaeltele. 

  
 

 

 23. Surikuju küljegvaade kokkuvolditud ääristega, ääriste kinnitusnael paela all. 

 All:  voodri rebend, mille kaudu eemaldati hiljem lahtine kiil ja skemaatiline läbilõikejoonis. 

Tuli otsustada kas ja kuidas surikuju avada ning paika panna konserveerimise kontseptsioon. 

Juhendajate M. Kallase ja T. Kormpakiga toimus oktoobris-novembris 2022 kaks põhjalikumat 

arutelu, kus oli abiks ka segamaterjalide spetsialist M. Väinsar. Küsimused ja võimalikud 

lahendused tulid järk-järgult ja mõned arutlused jõudsid jälle samadesse punktidesse.  

Lahenduseni jõudmiseks kaardistati surikuju ehitus, tehti läbilõikejoonis ning uuriti riske 

surikuju eri viisidel avamise korral. Koostati tabel avamise poolt- ja vastuargumentidega (ill 

24, lk 33). Täiendaval vaatlusel leiti tagumise poole voodris väike kulumisrebend, kust oli näha 

ka pisut maali tagumist külge. Tuvastati, et seal oli lõuend, kuid kartongi ei olnud näha. Tekkis 

plaan lahtise kiilu eemaldamiseks rebendi kaudu (ill 23 all).  
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Sakraalobjekti avamise viiside sobilikkuse osas konsulteeriti ka EAÕK ülempreester M. Palliga 

kellelt saadi vabad käed teha surikuju Ărestaureerimiseks, mis tehniliselt v»imalik ja vajalik é 

ning v»imalust mººda lugupidavaltò91 

Võtta surikuju lahti  Surikuju lahti mitte võtta  

1. Oleks võimalik üle vaadata ja parandada 

kiilusüsteemi olukord ja kätte saada lahtine 

kiil.  

2. Erinevaid materjale on kergem 

konserveerida lahti võetuna. 

3. Saaks aru kas voodri ja maali tagaküljel on 

kahjustusi (nt hallitus). 

4. Selguks, kas lõuendit toetab teine kiht 

lõuendit v pappi ja mis seisundis see on. 

5. Pääseks ligi lõuendit kinnitavatele roostes 

naeltele raami külgedel ja vajadusel saaks 

need ükshaaval välja vahetada. 

6. Oleks võimalik toestada tagant poolt 

lõuendit, mis on horisontaalasendis ja peab 

kandma evangeeliumi raskust. 

1.Tekitame kahjustusi- esiküljelt lähenedes võivad 

kangastel tekkida pinged ja tekstiilidel 

(pealiskangas, pael) naelte ümber laieneda 

kahjustused. Tagaküljelt lähenedes kahjustame 

voodrit seda lahti lõigates. (T. Kormpaki) 

2. Surikuju kihte on raske hiljem kokku saada. 

3. Pole vaja lahti võtta, kuna maali vähesed 

kahjustused saab parandada pealtpoolt. (M. Kallas) 

4. Pole vaja lahti võtta, kuna tekstiil on hästi 

säilinud ja vähesed kahjustused saab parandada 

pealtpoolt. (T. Kormpaki) 

5. Lahtine kiil on võimalik kätte saada voodri 

rebendi kaudu. (selle arusaamani jõuti 10. XI). 

6. Lahti võttes kulub töödele rohkem aega ja on vaja 

suuremat tööpinda. 

24. Tabel surikuju avamise poolt ja vastuargumentidega. 

Probleemi lahendusele aitas jõuda ühine ajurünnak novembri lõpus koos Kanuti 

tekstiilikonservaatorite H. Peetsi ja R. Paasiga. Kokkuvõtvalt erinevatel aruteludel arutatud 

küsimused: 

1. Maali konserveerimine ï kas piisab, kui pääseda raami kiiludeni, või on oluline asendada 

lõuendi roostes naelad klambritega? Kas on vajalik eemaldada lõuend raamilt ja hiljem uuesti 

pingutada? 

2. Surikuju ülesehitus ï kuidas olid materjalide kihid omavahel kinnitatud, kui palju oli naelu, 

ja kuidas neid vajadusel eemaldada? Kahtlustati, et maalilõuendi tagaküljel oli toestuseks kas 

papp või lõuend, kuid raske oli aru saada, kas oletus vastas tõele.  

 
91 M. Palli, konsultatsioon, 14.XI 22. Märkmed autori valduses. 
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3. Tekstiili konserveerimine ï kui suuri kahjustusi võiks lahti võtmine tekitada, kuidas neid 

parandada ja surikuju kihid tagasi kinnitada? 

4. Lahtivõtmise võimalikud viisid ï kas võtta lahti esiküljelt, eemaldades naelad või tagaküljelt 

lõigates voodrisse pilu või teha sisselõige ʇ- või L-kujuliselt92 ja avada vooder Ăkaanenaò ning 

mis ulatuses kummalgi puhul toimida? 

5. Konserveerimiskontseptsioon ï kas eesmärk oleks läheneda konserveerivalt, restaureerivalt 

või paranda kahjustusi? Mis on materjalide ja objekti kihtide väärtuste järjekord93 ning 

miinimum ja maksimum programm?  

Ühisel arutelul M. Kallase, T. Kormpaki ning Kanuti konservaatorite H. Peetsi ja R. Paasiga 

otsustati suhteliselt heas seisukorras surikuju mitte lahti võtta, et mitte tekitada sellele rohkem 

kahjustusi, mis rikuksid selle terviklikkust rohkem kui lõuendi lõtvumine. Surikuju puhastada 

pinnamustusest ning paranada kahjustused pealtpoolt. Aja-, ruumi- ja rahalisi võimalusi 

arvestades jäeti sakraaleseme Ăp»hjalikum konserveerimine tulevastele tegijatele?ò94
 

5.2. Konserveerimise eesmärk ja kava 

Lelle surikuju viiakse tagasi kütmata kirikusse, kus tulevikus võib osutuda vajalikuks seda 

teenistustel kasutatada, millele peavad vastu pidama konserveerimisel kasutatavad materjalid 

ja tehnoloogiad. Oluline on parandada silmapaistvad kaod esiküljel, vähendada aja jooksul 

tekkinud deformatsioone tekstiilil ja puhastada mustusest, et peatada selle kahjustavat toimet 

(vt 5.3.1. lk 35). 

Surikujule on oluline tagada kirikus sobivad hoiutingimused, et vältida edasisi võimalikke 

valgus-, putuka- ja niiskuskahjustusi. Samuti edastada soovitused surikuju hoiustamiseks, 

kasutamiseks ja hooldamiseks.  

Konserveerimiskava 

1. Dokumenteerimine (kihid, materjalid ja nende seisund, fotod)  

2. Uuringud (UV- ja NIR-uuring, hallitustest, XRF-, Dino-, OM-, SEM-, EDS-  ja 

päritolu uuringud) 

3. Konserveerimise kaalutlused, otsused ja detailsema kava koostamine  

4. Lahtise kiilu eemaldamine voodri vahelt 

 

 
92 H. Peets, ettepanek voodri L-kujuliseks avamiseks arutelul 23. XI 2022. Märkmed autori valduses.  

93 T. Kormpaki, nõupidamine autori ja M. Kallasega, 30. X 22. Märkmed autori valduses. 
94 M. Kallas, arutelu, 23. XI 2022. Märkmed autori valduses. 



35 
 

Tekstiiliosa konserveerimine 

5. Tekstiilist ääriste esikülje ja voodri kuivpuhastus  

6. Voodri poolniiske pinnapuhastus etanooliga  

7. Narmaste sirutamine  

8. Vahaplekkide eemaldamine tekstiililt 

9. Ääriste poolniiske puhastamine auruga 

10. Vasknaelte ja -paela korrosioonijääkide eemaldamine 

11. Vasknaelte katmine kaitsva lakiga 

12. Keerubite ja teksti lahtiste osade kinnitamine 

13. Voodri kahjustunud alade parandamine ja toestamine 

14. Maali ääristava vaskse paela kao parandamine 

Maaliosa konserveerimine  

15. Maaliosa puhastamine 

16. Kadude parandamine 

17. Keerubite maalitud nägude puhastamine pinnamustusest 

18. Maaliosa lakkimine 

19. Maaliosa retuġeerimine 

20. Hoiustamistingimuste planeerimine ja soovitused 

5.3. Surikuju tekstiili konserveerimine 

5.3.1. Tekstiilist ääriste esikülje ja surikuju voodri kuivpuhastus  

Kanga üldine määrdumine muudab detailide värvitoone, mustus ja erineva koostisega plekid 

hoogustavad materjalide lagunemist ning muudavad tekstiili vastuvõtlikumaks biokahjuritele.95 

Ajalooliste tekstiilide puhastusviise tuleb hoolikalt kaaluda ning hoiduda liigsest agarusest, 

kuna eksimused võivad põhjustada pöördumatuid kahjustusi.96 Surikuju tekstiiliosale tehti 

esmalt kuivpuhastus pehme pintsli ning HEPA filtriga97 nn muuseumi tolmuimejaga98, mille 

ots kaeti väikeste osade sissetõmbamise vältimiseks tüllkangaga. Oluline oli  reguleerida 

tolmuimeja tõmbetugevus sobivaks, et tekstiili mehaaniliselt mitte kahjustada. Mingil juhul ei 

 
95 S. Landi, The Textile Conservator's Manual. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1998, lk 79. 

96 S. Landi, The Textile Conservator's Manual, lk 79. 

97 HEPA (high efficiency particulate air) filter on loodud, et eemaldada õhust vähemalt 99,97% tolmust, õietolmust, hallitusest, bakteritest 

ja osakestest suurusega 0,3 mikronit (µm). What is a HEPA filter? ï United States Environmental Protection Agency koduleht, 

https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/what-hepa-filter (vaadatud 20. XI 2022) 

98 Ajaloolisi tekstiile võib puhastada vaid nn muuseumi tolmuimejaga, millel on HEPA filter ja reguleeritav tõmbetugevus. S. Landi, The 

Textile Conservator's Manual, lk 79. 

https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/what-hepa-filter
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tohi tõmme olla nii tugev, et tõstaks eseme pinnalt üles.99 Kangale kleepunud putukakahjustuste 

jäägid eemaldati ettevaatlikult pintsettidega. Enam määrdunud kohad voodril töödeldi õrnalt 

tahmakäsnaga ning kogu vooder puhastati tolmuimejaga. Võimaliku hallitussaaste tõttu 

desinfitseeriti töövahendid peale kasutamist piiritusega.  

  

 25. Pealisriide ja voodri kuivpuhastus. 

5.3.2. Voodri poolniiske pinnapuhastus etanooliga 

Voodri pinda otsustati töödelda etanooliga, kuna see oli soovitatav hallituskahtluse tõttu ja suur 

osa mustusest kuivpuhastusega ei eemaldunud. Puhastusproovidega kontrolliti oreoolide teket 

ja voodri värvikindlust, millega probleeme ei ilmnenud. Voodri puhastamisel oli oluline jälgida, 

et vatt oleks niiske, mitte märg, et vältida mustuse imbumist kiudude vahele.  

    

26. Puhastusproovide tegemine voodrile etanooliga. 

5.3.3. Niisutustehnikad ja narmaste sirutamine  

Pusadesse kägardunud narmad otsustati sirutada nende edasiste deformatsioonide vältimiseks 

ja välimuse parandamiseks. Kuna narmad olid puuvillase südamikuga vaskspiraalniidid, tuli 

arvestada nende materjalide omadustega. 

Narmaste sirutamisel kasutati tekstiili niisutamist, mis põhineb tekstiilkiudude lõõgastumisel 

vee mõjul. Vesi toimib kiududes polümeeri molekulide tasandil plastifikaatorina, mille 

 
99 S. Landi, The Textile Conservator's Manual, lk 79.  
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tulemusena suureneb kiu painduvus ja pehmus100 ning kiudu on võimalik teatud piirini venitada. 

Sirutamine, kortsude silumine jms on efektiivsem kõrgematel temperatuuridel (kodune 

triikimine), kuid vanade kahjustunud kangaste puhul tuleb seda vältida.101  

Nõrgestatud struktuuriga tekstiilide töötlemisel on oluline, et niisutamine oleks kontrollitud ja 

materjal liialt ei märguks. Selleks tuleb vett materjalidesse viia aeglaselt, et vältida 

pöördumatud muutusi, mida võivad põhjustada vee toimel kiu paisumisega kaasnev lõtvumine 

ja kuivamisel tekkiv erisuunaline kiudude kokkutõmbumine. Kokkutõmbumist saab juhtida, 

kui kiudu hoitakse kuivamise ajal kerge pinge all ja see ei toimu liiga järsult.  

Niisutustehnikate abil saab vett kiududesse viia kontrollitult aurufaasis. Kui ultraheli niisutaja 

suunab tekstiili pinnale veeudu peenpritsmetena, mille kiire aurustumine vähendab kiudude 

kahjustumise ohtu, siis spetsiaalsed membraanina töötavad materjalid nagu Sympatex®102 ja 

Gore-Tex103, mille kangapooride mõõtmed on sarnased vee molekulidega, lasevad läbi vett vaid 

aurustununa, pidades kinni vedelas olekus vee.104   

Antud juhul katsetati mõlemat meetodit. Kummalgi juhul asetati surikuju narmastega ääris 

pestud värvimata puuvillase kanga, filterpaberi ja Melinex® kilega kaetud penoplasti ribale. 

  

27. Narmaste niisutamine ultraheliauruti abil ja ultraheliauruti (PEL). 

 
100 A. Timar-Balazsy, D. Eastop, Chemical Principles of Textile Conservation, lk 276-277. 

101 H. Peets, kommentaarid, 13. V 2023. Märkmed autori valduses. 

102 Sympatex® on veniv, mittekootud polüesterkangas, mis ehituselt on mittepoorne membraan, mis laseb läbi niiskust, kuid mitte 

vedelikku. Sympatex. ï Conservation and Art Materials Encyclopedia Online (CAMEO) koduleht, https://cameo.mfa.org/wiki/Sympatex 

(Vaadatud 28. XII 2022). 

103 Gore-Tex® on veekindla hingava kanga tehnoloogia, kus kahe kangakihi vahele on paigutatud 70ndatel loodud membraan ePTFE. 

ePTFE on kauakestev mikropoorne materjal, mis takistab väga madala adsorptsioonikiiruse tõttu vee läbi imbumist. Gore-Tex® vs 

Sympatex® Fabric Technology: Which One is Better? ï Casual Geographical Outdoor Blog, 11. IV 2020, 

https://casualgeographical.com/gore-tex-vs-sympatex-technology/ (Vaadatud 28. XII 2022). 

104 A. Timar-Balazsy, D. Eastop, Chemical Principles of Textile Conservation, lk 276-277. 

https://cameo.mfa.org/wiki/Sympatex
https://www.gore-tex.com/technology/what-is-gore-tex
https://casualgeographical.com/gore-tex-vs-sympatex-technology/
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Esimesel puhul täideti ultraheliauruti destilleeritud veega ja juhiti toatemperatuuril aur otsiku 

abil peene joana otse sirutamist vajavatele narmastele. Samal ajal kuivatati neid õrnalt 

filterpaberiga, et vältida kondenseerunud veetilkade jäämist metallnarmastele. Üsna pea oli 

õrnal kompimisel tunda, et narmad on pehmenenud ja neid sai hakata sirutama (ill 27, lk 37). 

Teisel meetodil moodustati passiivne avatud kihiline niisutusüsteem nn sandwich,105 kus kaetud 

penoplastile asetati eelnevalt pihustajaga dest veega niisutatud filterpapp, millele pandi kahe 

membraankanga Sympatex® kihi vahele narmad nii, et läikiv membraanikiht jäi narmaste 

poole. Sellele asetati veel üks niisutatud papp ning kõige peale niiskuse aurustumise 

aeglustamiseks Melinex®. Kilega kaeti eelnevalt ka narmaste kõrval olev kangas, et seda mitte 

asjata niisutada.  

    

    

28. Kihiline niisutuss¿steem nn ñsandwichò, narmaste asetamine kihtide vahele, narmaste sirutamine.  

All : sirutusse pandud narmad, pingest vabastatud ning tekstiiliga kaetud narmad. Tulemus peale sirutamist. 

Kuna narmaste metall oli kohati vahaplekkide tõttu korrodeerunud, valiti nende niisutamiseks 

sandwich meetod, et vältida veeosakeste kondenseerumist kahjustunud metallil, mis võiks 

korrosiooniprotsesse kiirendada. Niisutamisel tuli jälgida aega, millal narmad muutuvad 

piisavalt elastseks, et neid saaks hakata kinnitama. Katsetamisel selgus, et narmaid tuli selleks 

sandwichi vahel hoida u 40 min. 

Kanga pingete vähendamiseks asetati surikuju suurele penoplastist tasapinnale. Piisavalt 

niisutatud lõik narmaid sirutati kinnitades need ükshaaval nööpnõeltega106 penoplastile. 

Sirutamisel oli oluline panna nõelu narmaste niite vigastamata ja hoida narmastel parajat pinget. 

 
105 J. Turu, Soome-ugri põll. ï ERMi ajaveeb, 5. II 2013, https://blog.erm.ee/?p=1319 (Vaadatud 28. XII 2022). 

106 Nööpnõelad peavad olema niiskuskindlast materjalist ja väikese nupuga. Autori märkus. 

https://blog.erm.ee/?p=1319
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Kui sirutusse pandud narmad olid seitse päeva pinge all kuivanud, asetati neile kokkumurtud 

puhas kangas ja väikesed raskused ning nõelad eemaldati (ill 28, lk 38).  

Töö käigus oli näha, et surikujul oli kasutatud vähemalt kolme eri sorti narmaid, millest 

ülaservas olevad peenemad ja pehmemad narmad sirutusid paremini, vasema ning alumise külje 

jämedamad ja jäigemad narmad aga halvemini. Kuigi narmad ei jäänud lõpptulemusena päris 

sirgu, olid nad vabastatud pundardest, kus neil oli suurem oht vigastusteks.  

5.3.4. Ääriste puhastamine külma auruga  

Ääriste tekstiil oli muutunud jäigemaks, kuna vananedes kaotavad kiud osaliselt oma elastsuse, 

mida aitab taastada niisutamine kontrollitud tingimustel, et viia vett kiudude vahelistesse 

tühimikesse.107 Et vältida niisutamisega mustuse materjali kinnitumist, puhastati samet 

eelnevalt veelkord tolmuimeja miniharjaga otsikuga ning metallniitidega piirkonnad pehme 

pintsliga. Seejärel puhastati tekstiil ultraheliaurutiga toatemperatuuriga auru abil. Samal ajal 

eemaldati filterpaberiga liigne niiskus õrnalt vajutades. Sameti niisutamine pehmendas kangast 

ja filterpaberile jäi ka osa mustusest. 

   

29. Ääriste puhastamine tolmuimeja miniharja otsiku ja ultraheli aurutajaga. (Fotod: T. Kormpaki). 

5.3.5. Vahaplekkide eemaldamine tekstiililt 

Vahaplekkide eemalduseks kasutati lakibensiini White Spirit,108 millega tehti sametile ja 

narmastele esmalt puhastusproovid, mille käigus oreoole jm probleeme ei ilmnenud. Plekkide 

puhastamisel lahustunud vaha jäägid eemaldati narmastelt vatitiku ja filterpaberi abil ning 

sameti karuse küljest peene skalpelliga (ill 30, lk 40).  

 
107 A. Timar-Balazsy, D. Eastop, Chemical Principles of Textile Conservation, lk 275. 
108 White Spirit  (Skandex) - vähearomaatseid ühendeid sisaldav lakibensiin pindade puhastuseks rasvast ja õlist ning alküüd- ning õlibaasil 

toodete lahustamiseks. White Spirit. ï Eskaro koduleht, https://eskaro.ee/products/catalog1/lahustid/white_spirit_ee/ (vaadatud 1.IV 2023). 

https://eskaro.ee/products/catalog1/lahustid/white_spirit_ee/
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30. Vahaplekid narmastel ja nende puhastamise protsess. (Suurendused Dino-Lite mikroskoobiga).  

5.3.6. Vasknaelte ja -paela korrosioonijääkide eemaldamine 

Maaliosa ääristavat paela kinnitavatel vasksetel naeltel oli näha erineva astme korrosiooni. 

Niiskes ruumis tekivad vase korrodeerumisel vaseoksiidid, mis alati katavad kihina 

vaskesemete pinda ning on stabiilsed hoides metalli edasi korrodeerumast, mistõttu selle kihi 

eemaldamine pole enamasti vajalik. Seevastu heledad sinakasrohekad või rohekad pulberjad 

laigud võivad viidata nn vasehaigusele (bronze disease), mis tuleneb vase tsüklilisest 

korrosioonireaktsioonist, mis tuleks edasiste kahjustuste vältimiseks eemaldada.109 

Mõnedel naeltel võiski märgata sinakasrohelist korpa, mis oli seest valge ja pulberjas ning viitas 

aktiivsele korrosioonile. Võis kahtlustada, et korrosioonisaadused olid laienenud ümbritsevasse 

materjali, kuna üksikuid õhukesi helerohekaid laike esines ka paelal ja korrosiooni oli näha ka 

narmastel vaha eemaldamisel (vt ka ill 31, lk 41).  

Kui enamasti eemaldatakse vase korrosiooniprodukte EDTA vesilahusega, siis naelu 

ümbritseva tekstiili säästmiseks ja korrosiooniproduktide leviku vältimiseks kiududesse 

piirduti antud juhul metallipinna ettevaatliku mehhaanilise töötlusega skalpelli abil,110 mille 

tulemust kontrolliti tegevuse kestel DINO mikroskoobiga. Naelte ja vaskse paela puhastamist 

jätkati etanooliga, mis lahustab küllaltki hästi nii rasvast vähepolaarset, kui ka polaarsemat 

mustust ja millega koos eemaldusid pinnalt ka õhemad korrosiooni-jäägid.  

 
109 NnVasehaigus e pronksitõbi- vask reageerib niiskes õhus või vees sisalduvate hapetega moodustades vaskkloriidi, mis veega omakorda 

reageerides annab saaduseks vaskoksiidi ja soolhappe. Viimane reageerib jälle vasega ja tekib vaskkloriid. K. Konsa, Artefaktide säilitamine. 

Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007, lk 170-171. 

110 H. Peets, kommentaarid, 31.III ja 5. IV 2023. Märkmed autori valduses. 
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31. Korrosiooni eemaldamine vasknaeltelt, korrosiooni plekid paelal ja pael peale plekkide eemaldamist. 

(Suurendused Dino-Lite mikroskoobiga).  

Niisketesse tingimustesse minevad vaskesemed tuleks katta kas paraloid lakiga (B67 või B72) 

või kanda neile lapiga mikrokristalliline vaha. Katmine küll pidurdab õhus olevate 

saastegaaside kokkupuudet metallipinnaga ja korrosiooni osakeste tolmamist, kuid siiski ei 

aeglusta oluliselt korrosiooni ennast. Seetõttu peab lakk olema eemaldatav juhuks, kui kahjustus 

selle all siiski aastate jooksul edasi areneb.111 Antud juhul valiti selleks paraloid B72 10% lahus. 

5.3.7. Keerubite ja teksti lahtiste osade kinnitamine. 

Kaaluti võimalust katta pudisevate detailidega keerubeid ja hargnevaid tähti siidkrepeliini abil, 

kuid sellest loobuti kuna ese ei ole aktiivses kasutuses ja kattetekstiil häiriks tervikpilti, seega 

otsustati lahtised niidid kinnitada. 

Keerubite tiibadelt kadunud detaile tähistasid katkenud niidid, millest enamus otsustati peita 

tiibu katvate metallniitide alla. Säilinud kantillide ja litrite lahti tulnud niitide otsad kinnitati 

 
111 H. Peets, kommentaarid, 27. III 2023. Märkmed autori valduses. 
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kinnitusniidiga tikandi aluspinna külge. Samuti kinnitati kahel keerubil serva ümbritsev jäme 

vaskne niit. Tagasi õmmeldi vaid detailid, mille asukoht oli kindlalt teada. 

  

  

32. Keerubi lahtised niidid enne kinnitamist (vasakul) ja tikand peale niitide kinnitamist (paremal). 

Õmblemiseks kasutatav niit, peab olema peen, mitte liiga nõrk ega tugev ning tiheda keeruga, 

mis tagab niidile tugevuse ja elastsuse. Kui varem oli põhimõtteks kasutada konserveeritava 

objektiga võimalikult sarnase kiutüübiga niite ja kangaid, siis sünteetiliste kiudude arenedes on 

valikuvõimalused laienenud ning kiu koostis pole alati peamine. Materjali valiku lähtekohaks 

peaks olema ühilduvus objektiga ning vältida tasuks kiirelt vananevaid kiude.112 Antud juhul 

kasutati krepeliini naturaalsest siidist niite, mis olid juuspeened ja esmapilgul märkamatud.  

Alustuseks ja lõpetuseks tehti kinnituspiste tikandi lähedale alusmaterjalile ning seejärel 

õmmeldi kinnitusniidiga 1-2 niidi pikkuste pistetega ümber lahtise niidi. Nõela tuli suunata risti 

kanga pinnaga vältides niitide ja aluspapi läbistamist ning liigseid torkeid ajaloolisele tekstiilile.  

Sarnase täpsusega kinnitati ka teksti lahti tulnud koeniidid, kuid kasutati toestamises levinuimat 

sidepistet (ingl k couching) (ill 33, lk 42), mis annab minimaalse pistete arvuga kõige siledama 

ja õhema ühenduse.113  

 
112 S.Landi, The Textile Conservator's Manual, lk 106. 
113 S. Landi, The Textile Conservator's Manual, lk 117. 








































































































